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OPERO®SET — Zestaw uniwersalny wzmocniony
nr referencyjny: 912000000

materiat:

dostepne kolory:
sposéb pakowania:

opis produktu:

laminat folii PE i wtdkniny PP
serwety: PP/PE 62gsm (PP 27gsm+ klej 5gsm + PE 30gsm) +
wzmochienie: spunlace 70gsm
niebieski
8 zestawdw w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo
wewnetrznie workiem z folii PE
- zapakowany pojedynczo w zgrzewang koperte papierowo-
foliowa posiadajacg 2 naklejki transferowe typu TAG

e 1 ostona na stolik Mayo 80x145cm o grubosci 0,065 mm,
ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m?.
1 serweta na stéf instrumentariuszki 140x190cm,
wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
1 serweta przylepna 150x240cm z przylepng tasma przy
dtuzszym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na
powierzchni 50x75cm
1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepng tasma na
krotszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na
powierzchni min. 50x75cm
2 serwety przylepne 75x90cm z przylepng tasmg o wym.
5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
1 wtdkninowa tasma samoprzylepna 9x50cm,
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MERCATORMEDICAL

Protecting.

klasyfikacja produktu:
rejestracja:

sterylizacja:

wytwadrca:

instrukcje uzytkowania i
przechowywania:

nr. referencyjne:
zgodno$¢ z norma:

e 4 reczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczng
siatkg o gramaturze 68gsm
klasa | sterylna

Deklaracja zgodnosci, Certyfikat jednostki notyfikowanej CE
Tlenek etylenu
Cobes Industries Co. Ltd

Jatowe opakowanie typu ,folia-papier” otworzy¢ wzdtuz
krétszego boku, rozerwad tasme tgczacy brzegi serwety, w ktérg
zawiniety jest zestaw, roztozy¢ serwete na stolik-
instrumentarium, roztozy¢ zestaw na stoliku, obtozy¢ stolik Mayo i
pacjenta we wtasciwy sposdb. Przechowywaé w wentylowanych,
suchych i czystych pomieszczeniach, z dala od promieni
stfonecznych.

912000000
MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135, EN 556
Sprawozdanie z badan zgodnych z EN 13795

e Odpornosc¢ na przesigkanie ptyndw 200cm H20

e Sita wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA

e Odpornosé na przenikanie mikroorganizméw — na sucho — 0
CFU

e Odpornosc¢ na przenikanie mikroorganizméw — na mokro —
6.0 g

e Czysto$¢ mikrobiologiczna — 210 CFU/100dm?

e (Czystos$¢- czastki state — 1,6 IPM

e Pylenie - 1.7 Logio(iiczba nitek))

e Sita rozciggania (na sucho) — 40N, (na mokro) — 35N
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