
 UWAGA:
1. Ścianki czołowe wykonać z betonu C30/37, W8.
2. Zbrojenie wykonać ze stali AIIIN.
3. Zachować otulinę zbrojenia 5cm.
4. Wykonać zbrojenie siatką prętów Ø12 co 15cm jednostronną od strony gruntu.
5. Siatkę zbrojeniową przyciąć do otworu.
6. W przypadku łączenia prętów zachować minimalny zakład 40cm.
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