Konstrukcja mawierzchni jezdni
dla kategorii ruchu KR4

gr. 4cm - Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego SMA11S

gr. 9cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16WNMS

gr. 11Mcm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego O0/31,5mm  istnieja)

Ogodlne przekroje poprzeczne konstrukcyjne — ul. Kolejowa

dla remontowanych nawierzchni
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L @wknnanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowe] AC 22P . grubosc p:i] zageszczeniu - 11 cm,
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. wykonanie warstwy wigzgce] asfaltowe] z AC16 WMS 20/30, grubosc po zageszczeniu  — 9 cm,

. wykonanie warstwy Scieralne] asfaltowe) z SMA 11 - grubos¢ po zageszczeniu -4 cm,

. utoZenie geosiatki szklane] (wytrzymatosc na rozcigganie »=100 kN/m w obu kierunkach oraz mf'r:HuZenie przy zerwaniu <=3,0% - zgodna z PN-EN 15381),




