Budowa skrzyzowania drogi krajowej Nr 31 z droga gminng
- (ul. Turyfiska) w Kostrzynie nad Odra =

Od’wiel'-ty;w‘ konstrukcji nawierzchni |

Odwiert nr 1 - Odwiert nr 2
4  Beton asfaltowy 4  Beton asfaltowy ‘
s 7  Beton asfaltowy 6 Beton asfaltowy
g Betonasfaltowy 7 ::tton asfal{towy
24 -, Beton smolowy 23 6 . s:: smo c.owy
31 [,  Kostkagranitowa 30 ppraqly  Kostkagranitowa
Kruszywo 0/31 . Kruszywo 0/31.
55 24 54 24
Kruszywo grube ’ Kruszywo grube
70 15 ‘ 70 16
Piasek éredni " Piasek éredni
Odwiert nr 3 Odwiert nr 4
Beton asfaltowy
4  Beton asfaltowy 581 4
: g Beton asfaltowy %45  Beton asfaltowy
20 : ' , 7,  Betonasfaltowy
: 49 Beton asfaltowy o Beton asfaltowy
2% %4 Beton asfaltowy 25 §  Beton smotowy o
30 4  Podbudowa smot. spoinowa 30 5  Podbudowa smot. spoinowa
Kru szywo 20/60 Kruszywo 20/60
50 20 ' | S0 20
Piasek drobny

Piasek drobny
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