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Obiekt: PRZEJSCIE PODZIEMNE POD ul. F. SKARBKA w LEGNICY Karta nr 1
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Fot. 2. Zejscie do tunelu przejscia od strony ul. Mickiewicza
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Fot. 4. Zejscie do tunelu przejscia od strony pl. Stowianskiego.
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Fot. 6. Ulica F. Skarbka — widok od strony ul. Mickiewicza.
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Fot. 7. Pochylnia dla wozkéw na schodach od strony pl. Stowianskiego. Klawiszowania
ptyt kamiennych oktadziny
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Fot. 8. Jeden z trzech punktéw o$wietlenia tunelu przejscia.
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Fot. 9. Jedna z dwéch wykonanych odkrywek stropu - wykwity na prefabrykatach
stropowych (belkach typu ,,Wroctaw’) spowodowane przeciekami wilgoci przez nieszczelng izolacje.
Podobne zjawiska wystepuja w miejscu drugiej odkrywki. Konstrukcja stropu podwieszonego.
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Fot. 10. Przestrzen podschodowa od strony pl. Stowianskiego. Widoczne na spodzie
biegu schodowego przecieki wilgoci, korozja powierzchniowa i wykwity korozyjne ze zbrojenia.
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Fot. 12. Sterowniki pompy wodnej umieszczone na $cianie przy wtazie
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Fot. 13. Wtaz w spoczniku do przestrzeni podschodowej — korozja wzerowa salowego
obramowania.

od podtoza oktadziny kamiennej Scianek.

Fot. 14. Zniszczenia opaski przy Sciance czotowej od strony ul. Mickiewicza. Odspojenia
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Fot. 15. Jak wyzej. Odspojenia oktadziny §cianek na zewnetrznych powierzchniach —
- wystepuja w strefach wszystkich naroznikéw obudowy naziemnej obu wejs¢ do tunelu.
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Fot. 16. Scianka przyschodwa od strony pl. Stowianskiego. Odspojenia oktadziny
kamiennej $cianki 1 opaski. Podobne uszkodzenia przy koncach pozostalych $cianek obiektu.
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Wystepuja licznie we wszystkich opaskach $cianek naziemnych obiektu.

Fot. 17. Opaska przy $ciance czotowej od strony pl. Stowianskiego — ubytki w korpusie.
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bezpieczenstwa pieszych.

Fot. 18. Zaglebienie w posadzce przy schodach (korytko §ciekowe) — zagrozenie dla
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przekraczajg 1-go cm.

Fot. 19. Nierownosci posadzki korytarza (klawiszowanie). Wystepuja lokalnie 1 nie

Fot. 20. Pochylnia dla wo6zkow na schodach od strony pl. Stowianskiego. Uszkodzenia

1 odspojenia oktadziny czota stopni (wystepuja lokalnie). Korozja i ubytki betonu na powierzchniach
bocznych pochylni (wystepuja licznie we wszystkich pochylniach na obiekcie).
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Fot. 21. Nawierzchnia na doj$ciu do pochylni od strony pl. Stowianskiego — deformacje
(uszkodzenie lokalne)

Fot. 22. Zanieczyszczenie $cian tunelu przejscia ,,grafitii” (ok 30% powierzchni).
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Fot. 22. Zanieczyszczenia $cian (zacieki korozyjne z kotkow stabilizujacych oktadzing
kamienng $ciany czotowej, zacieki ze spoin oktadziny, kleje i resztki przyklejanych ogloszen)

Fot. 24. Strop podwieszony — skos. Ztuszczenia powloki malarskiej, miejscowe ogniska
korozji poszycia z blachy, korozja powierzchniowa elementéw maskujacych styki blachy.




